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Entwicklung der Vormaterialkosten - Verdanderungen / Cost Change
Walzdraht - borlegiert / wire rod boron alloyed
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Aktueller Berichtsmonat und letzte 12 Monate / latest reported month and previous 12 month
Monat / Month 2025-07 2025-08 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 2026-04 2026-05 2026-06 2026-07

Mittel / Mean 1067 1067 1084
Min 873 873 873 873 873 873 871 871 871 893 906 904 908
Bemerkungen /

comments

Source: German Fastener Association (DSV), www.schraubenverband.de
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Entwicklung der Vormaterialkosten - Verdnderungen / Cost Change

DEUTSCHER
Gezogener Draht - borlegiert / drawn wire rod boron alloyed @ SCHRAUBENVERBAND E.V.
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Aktueller Berichtsmonat und letzte 12 Monate / latest reported month and previous 12 month
Monat / Month 2025-07 2025-08 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 2026-04 2026-05 2026-06 2026-07
Max 1295 1296 1296 1296 1296 1296 1295 1296 1296 1311 1320 1319 1334
Mittel / Mean 1135 1134 1134 1134 1134 1134 1132 1132 1132 1143 1148 1149 1154
Min 974 973 973 973 973 973 968 967 967 975 977 979 975
Bemerkungen /
comments

Source: German Fastener Association (DSV), www.schraubenverband.de
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Entwicklung der Vormaterialkosten - Verdnderungen / Cost Change

Gezogener Draht - unlegiert / drawn wire rod non alloyed
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Aktueller Berichtsmonat und letzte 12 Monate / latest reported month and previous 12 month
Monat / Month 2025-07 2025-08 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 2026-04 2026-05 2026-06 2026-07
Max 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1216 1216 1216 1240 1255 1254 1279
Mittel / Mean 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1041 1040 1040 1059 1070 1070 1076
Min 881 881 881 881 881 881 866 865 865 878 884 887 873
Bemerkungen /
comments

Source: German Fastener Association (DSV), www.schraubenverband.de
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